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Anderungschronik

Methodik

Version

Anderungen gegeniiber Vorversion

Datum

2018 V1

Neue Produktegruppen fiir Beton und Fenster (Kap. 3.1)

Bewertung von Bauteilen und Systemen (Kap. 4.3)

Holz/Holzwerkstoffe europdischer Herkunft (EU- und EFTA-Staaten) ohne Herkunftszei-
chen HSH und ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label erfullen die Anforderungen nur
noch teilweise (Kap. 4.4, Tab. 3)

Erweiterung des Kriteriums ,,Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile”: Produkte
ohne Bestandteile mit einem Treibhauspotential GWPi00 = 100 kg CO2-Aquivalent (Kap.
4.5, Anhang 1).

Die Anforderung , Mineralfaserddmmstoffe ohne formaldehydhaltige Bindemittel” gilt ab-
schliessend fur folgende Anwendungen: Stdnderwdnde, Akustikhinterlagen/-elemente,
Zwischendecken/-bdéden, Innendémmungen (Kap. 4.5).

Emittierbare Schwermetalle aus anderen Baustoffen als Metallen erfillen die Anforderun-
gen nicht, verletzen aber kein Ausschlusskriterium von Minergie-Eco (Kap. 4.5, Tab.4).
Prazisierte Definition, wie Biozide beurteilt werden (Anhang 1).

Definition der Beschichtungen, welche Kupfer-, Titanzink- und verzinkte Stahlbleche aus-
reichend gegen die Verwitterung schitzen (Anhang 1).

1

01.01.2018

2019 V1

Produktegruppe Tiren ergdnzt (Kap. 3.1)

Prazisierung Recyclinganteil hoch fir Recyclingbeton (Kap. 4.4)

H-Satze 400, 410 und 420 neu als hohe Gefdhrdung eingestuft (Kap. 4.5)
Bewertung von Bauteilen und Systemen neu definiert (Kap. 4.8)
Nachweisverfahren fir Formaldehydemissionen aus Mineralfaserddmmstoffen
(Anhang 1)

01.01.2019

2020 V1

Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln zugelassen.
Gleichwertigkeit des Labels eco-Institut mit dem Kriterium «wasserverdinnbar oder ohne
Losemittel» bei den PG 02a, 02b und 06 eingefligt.

Fehlen bei einem Verwendungszweck die Zielwerte fiir die Graue Energie, so ergibt sich die
gleiche Bewertung, wie wenn die Graue Energie gering wdre.

Prdzisierung in der Bewertung von emittierbaren Schwermetallen und Blei.

Maximaler Biozidgehalt in Topf-Konservierungsmitteln 0.04% anstelle wie bisher 0.03%.

01.01.2020

20211

PG 08: Die Dichtungsbahnen wurden aufgeteilt in

unbewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen sowie alle Gbrigen Dichtungsbahnen
(PG 08q)

bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen (PG 08b)

Fensterprofile werden analog zu den Fenstern in PG 03 bewertet.

Trennwdnde werden wie die Tlren in PG 12 bewertet.

Neu werden Elektroinstallationen mit PG 13b bewertet.

Die Produktgruppe PG 15 wurde aufgeteilt in die PG 15a fir Zusatzmittel und Schaléle und
in die PG 15b fur weitere Bauchemikalien.

Der Nachweis fur Holz und Holzwerkstoffe wurde prézisiert.

Bei der Verarbeitung von Baustoffen auf der Baustelle werden neu die Gesundheitsgefah-
ren beurteilt.

Abspaltprodukte beim Aushdrten von Silicondichtungsmassen oder -klebstoffe werden in
Bezug auf gesundheitsrelevante Bestandteile beurteilt.

Flr Aussenputze und bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen besteht ergénzend
zur Bewertung der Inhaltsstoffe eine emissionsbasierte Bewertung mittels Laboruntersu-
chung und Simulation zur Verfigung.

01.01.2021

20221

Neue Produktegruppen fiir Betonfertigteile (Kap. 3.1).

01.01.2022

2023 V1

Die Anforderungen an Recyclingbeton in PG 01a und O1c wurden entsprechend dem Merk-
blatt SIA 2030:2021 neu definiert.

Die Produktgruppe 11 gilt neu auch fur Wand- und Deckenbeldge.

Innerhalb der PG 11 wurde neu die PG 11c fur Boden-, Wand- und Deckenbeldge aus Metall

aufgenommen.

Die PG 14a gilt fur werkseitige und am Bau applizierte Beschichtungen mit einer Schichtdi-
cke < 1.0 mm. Alle anderen Beschichtungen werden durch die Stiftung Farbe bewertet.

PG 14b gilt neu auch fir Brandschutzmértel.

01.01.2023
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Zusammenfassung

Nachhaltigkeit verlangt den Blick auf den ganzen Lebenszyklus von Bauwerken. Hierfir braucht
es Planungsinstrumente, die den Erfordernissen im Bauablauf angepasst sind (vgl. Bild 1). Sie sol-
len es den Planenden erméglichen, ohne zusdtzlichen Arbeitsaufwand Materialien und Baupro-
dukte auszuwdhlen, welche Umwelt und Gesundheit méglichst wenig belasten. Deshalb hat eco-
bau Gber alle Bauphasen eine Reihe von angepassten Instrumenten entwickelt, die es einfacher
machen, 6kologische und gesundheitsrelevante Vorgaben von Gebdudelabels zu erfillen (z.B.
Minergie-Eco, Standard nachhaltiges Bauen Schweiz, SMEO, SGNI).

Bauprojekt Ausschreibung Realisierung Bewirtschaftung

Planung

SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen - Hochbau

Strategische ’ Vorstudie

Gebdudestandards fiir nachhaltiges Bauen: Minergie (-P/-A)-ECO, SNBS oder SméO

Gebdudecheck: Schadstoffe und Wiederverwendung
KBOB-Empfehlungen, Planer- und Werkvertrdge

Okobilanzen: Berechnung graue Energie/CO,

ecoBKP Merkblatter

Bild 1: Die Instrumente von ecobau fur die verschiedenen Bauphasen

Grundlage dieser Instrumente ist die vorliegende ,,Methodik Baumaterialien ecobau”. Sie be-
schreibt die methodischen Grundlagen zur Bewertung der umwelt- und gesundheitsrelevanten
Eigenschaften von Baumaterialien und Bauprodukten und das Kennzeichnungssystem, das in-
nerhalb der Instrumente von ecobau verwendet wird.

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” dient als Nachschlagewerk fiir Fachpersonen, die mit der
Auswahl von Baumaterialien und Bauprodukten beauftragt sind, sowie allen anderen Interessier-
ten.

Grundkonzepte der ,,Methodik Baumaterialien ecobau”

Mit der ,,Methodik Baumaterialien ecobau” werden Bauprodukte vor dem Hintergrund zweier
Grundkonzepte bewertet:

e der Lebenszyklusbetrachtung und der

o Okobilanzierung nach Vorgaben der Okobilanzplattform der KBOB (Konferenz der Bau und
Liegenschaftsorgane des Bundes)
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Fur die Herstellung als erste Phase der Lebenszyklusbetrachtung wird mit einer Okobilanz der
Energiebedarf (graue Energie) berechnet. Ergénzend wird fir ausgewdhlte Materialien die Ein-
haltung von Umwelt- und Sozialstandards betrachtet.

Fur die Verarbeitungs- und Nutzungsphase stehen nur unzureichend Daten von Okobilanzen zur
Verfligung. Deshalb hat ecobau qualitative Kriterien ausgewdhlt, mit denen sich die gesundheit-
liche Auswirkung bei der Verarbeitung auf der Baustelle sowie die gesundheitliche und 6kologi-
sche Auswirkung in der Nutzungsphase beurteilen lassen. Dabei bewertet die Methodik i.d.R. die
Anwesenheit von Stoffen, die eine Beeintrdchtigung von Mensch und Umwelt nach sich ziehen
kénnen. Fir Baustoffgruppen, fir welche normierte Prifverfahren verfligbar sind (Holzwerk-
stoffe, Putze, Dichtungsbahnen), kénnen die Emissionen bewertet werden. Labels flr bestimmte
Eigenschaften werden anerkannt.

Als vierte Phase im Lebenszyklus werden Anforderungen an ékologisch vorteilhafte Entsorgungs-
wege gestellt.

Nicht betrachtet wird die werkseitige Verarbeitung von Materialien und Produkten.

Das System deckt mit diesem Fokus nur eine bestimmte Bandbreite ab. Und zwar dort, wo der
Gesetzgeber nicht tdtig wurde oder dort, wo im behérdlichen Vollzug Licken vorhanden sind. Mit
dem Ziel, die Nutzenden vor Emissionen und Schadstoffen im Innenraum und die Umwelt - wo
immer technisch méglich - vor schddlichen Eintrdgen zu schiitzen.

Integration in die Instrumente von ecobau

Die Resultate der Bewertungen sind in folgenden Instrumenten ersichtlich:

e ecoBKP - Okologische Bewertungen von Baumaterialien nach BKP-Struktur
e ecoDevis - Okologische Bewertungen von Baumaterialien nach NPK-Struktur
e ecoProdukte - Okologische Bewertungen von Bauprodukten

Die Resultate der Bewertung finden einerseits auf der Ebene Baumaterial (produktneutral) in den
ecoBKP und ecoDevis Eingang. Beide Instrumente zeichnen diejenigen 50 % der Baumaterialien
aus, die geringere 6kologische und gesundheitliche Auswirkungen aufweisen als die restlichen 50
% der auf dem Markt angebotenen Materialien.

Die Liste der ecoProdukte dagegen zeigt die Kennzeichnung von einzelnen Produkten. Neben
den besten 50 % enthdlt sie auch Produkte, die nur die minimalen 6kologischen und gesundheit-
lichen Anforderungen erfillen (Ausschlusskriterien Minergie-Eco).

Daraus ergeben sich fir die Kennzeichnung der Baumaterialien und Bauprodukte 3 Stufen:
e 1. Prioritat bzw. ecol

e 2. Prioritdt bzw. eco2

¢ ecoBasis

Baumaterialien und Produkte, die keine Kennzeichnung erhalten, sind in den Instrumenten nicht
ersichtlich.
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Integration der Vorgaben in weiteren Instrumenten

Die 6kologischen Vorgaben zu Baumaterialien nach NPK-Struktur sind auch in den vom CRB
nach IfA18 zertifizierten Devisierungsprogrammen integriert.

Die KBOB Merkbldtter fiir Planer- und Werkvertrdge beschreiben die 6kologischen Vorgaben und
kénnen als Vertragsbeilage genutzt werden.

Kongruenz mit Gebdudelabel

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” ist auf den Minergie-Eco-Standard (Kooperationsprojekt
von Minergie und ecobau) fiir gesunde und 6kologische Gebdude abgestimmt (vgl. Bild 2). D.h.
eine Bewertung ,,ecoBasis” (oder besser) bedeutet, dass ein Produkt die Ausschlusskriterien von
Minergie-Eco erfiillt. Fir das Minergie-Eco-Zertifikat (https://www.minergie.ch/de/zertifizie-
ren/eco/) kénnen Punkte im Nachweisverfahren durch Produkte bzw. Materialen mit der Kenn-
zeichnung ecol oder eco2 bzw. 1. Prioritdt oder 2. Prioritdt generiert werden. Das gleiche gilt
sinngemdss flr das Gebdudelabel , Standard nachhaltiges Bauen Schweiz” (www.snbs-hoch-
bau.ch). Das Label DGNB, in der Schweiz vertreten durch die SGNI (www.sgni.ch), hat flr einen
Teil seiner Materialanforderungen die Kennzeichnungen ,,ecoBasis”, ,ecol” und ,,eco2” als
gleichwertig mit den Anforderungen in ENV 1.2 anerkannt. Das heisst, die Instrumente von eco-
bau kénnen fir die Materialisierung und Ausschreibung dieser Gebdudelabel verwendet werden.

Verarbeitung/ . . .
Herstellung 9 Entsorgung Minergie-Eco Kennzeichnung
Nutzung
gering Alle Kriterien [I§ Okologischer jo | 2 Klassen:
> .
erfullt? Entsorgungsweg § > ecoDevis
2 P ’ o0
g g teilweise nein nein & i ecoBKP
o c . X . o =
: z - - : _ ’ 7
Q. m m »
o wn
c > o
= @ =8
~ 3 o =
Q, nein nein .l
@ hoch g3 3 Klassen:
£ ecoProdukte

keine
Bewertung

Bild 2: Ubersicht Bewertungssystem ,Methodik Baumaterialien ecobau”
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Verein ecobau hat mit der Veréffentlichung der ecoDevis-Methodik 2008 den Grundstein fir
die 6kologische Bewertung von Baumaterialien gelegt. Das Ziel der Methodik war es, die Kenn-
zeichnung der 6kologischen Baumaterialien in die Struktur des NPK einzubetten und sie so fir
die Planer und Architekten in der Ausschreibung sichtbar zu machen. In diesem Sinne wurden
damals dkologische Vorgaben zu den wichtigsten Arbeitsgattungen im Hochbau gemacht.

In den folgenden Jahren hat ecobau seine Planungswerkzeuge verfeinert und in Zusammenar-
beit mit Minergie das Gebdudelabel Minergie-Eco geschaffen. 2014 kam mit der ecoProdukteliste
ein Planungswerkzeug hinzu, das, statt Materialien hinsichtlich ihrer 6kologischen und gesund-
heitlichen Qualitdt zu bewerten, die konkreten Produkte bewertet.

Im Zuge dieser Erweiterungen beschloss der Verein, die ecoDevis-Methodik 2008, also den Kern
seines Bewertungssystems, zu aktualisieren. Die Uberarbeitete ,,Methodik Baumaterialien eco-
bau” deckt nun alle Anforderungen ab, die sich aus der Erweiterung der ecobau-Instrumente und
den technischen Entwicklungen im Bauwesen ergeben haben.

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” wurde Ende 2016 erstmals veréffentlicht. Verschiedene
Prézisierungen und Aktualisierungen fiihrten zur hier nun vorliegenden Version 2021.

1.2 Ziel

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” ist die Grundlage fir die systematische und nachvoll-
ziehbare Bewertung der 6kologischen und gesundheitlichen Qualitét von Baumaterialien und
Bauprodukten. Ziel dieser Bewertung ist es, die Umwelt durch das Bauen méglichst wenig zu be-
eintrdchtigen und gleichzeitig die Nutzer von Gebduden vor Emissionen und Schadstoffen zu
schitzen. Letzteres ist gerade heute so wichtig, weil die Gebdudehiillen immer dichter gebaut
werden und sich aus Baumaterialien austretende Schadstoffe stdrker in der Raumluft ansam-
meln kénnen.

Die 6kologische Beurteilung umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen wédhrend der gesamten
Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung umfasst folgende Lebensphasen und Kriterien:

e Herstellung: graue Energie (Energie zur Herstellung und Entsorgung von Materialien), nach-
haltige Bewirtschaftung von natirlichen Ressourcen

e Verarbeitung: Vorhandensein von gesundheitsrelevanten Bestandteilen bei der Verarbeitung
auf der Baustelle

¢ Nutzung: Vorhandensein von umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteilen, Abspaltpro-
dukten und Bioziden, Gehalt an Lésemitteln, Emissionen von Formaldehyd und gewdsserge-
fadhrdenden Stoffen, sowie die Einhaltung von Emissionsstandards

e Entsorgung: Verwertbarkeit, Umweltwirkungen beim Verbrennen in Kehrichtverbrennungsan-
lagen, Méglichkeit zur Ablagerung auf Deponietyp B

Nicht betrachtet wird die werkseitige Verarbeitung von Materialien und Produkten.
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1.3 Nutzen fur die Anwender

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” bildet die konsistente Grundlage fir alle Planungswerk-
zeuge von ecobau. Damit bietet sie den Akteuren in der Bauwirtschaft folgende Vorteile:

e Bauherren kénnen klare Vorgaben beziiglich 6kologischer Anforderungen machen (Besteller-
kompetenz).

¢ Architekten und Planer kénnen sich einfach und verstdndlich Giber die Umweltwirkungen von
Baumaterialien und -produkten informieren. Bei der Wahl von 6kologisch vorteilhaften Bau-
materialien und -produkten kénnen sie auf bestehende Instrumente im Bauablauf zuriick-
greifen. Zudem werden sie unterstiitzt, wenn es darum geht, ein Projekt nach Minergie-Eco zu
realisieren.

¢ Hersteller haben die Méglichkeit, die 6kologische Qualitédt ihrer Produkte transparent zu ma-
chen und Verbesserungen auszuweisen
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2 Der Bewertungsprozess

Bild 3 zeigt den Prozess zur Bewertung von Bauprodukten nach der ,Methodik Baumaterialien
ecobau”.

Bauprodukte

A

Zuordnung der Bauprodukte entsprechend dem
Verwendungszweck und der Materialeigenschaft
zu einer Produktegruppe
(s. Kap. 3 und Anhang 3)

Relevante 6kologische
Kriterien je Produktegruppe
(s. Kap. 3 sowie Anhang 1und 3) !

Bewertung der Bauprodukte mit den
relevanten 6kologischen Kriterien
(s. Kap. 4)

Zielwerte Graue Energie je
Verwendungszweck definieren
(s.- Kap. 4.4 und Anhang 2)

A

Implementierung der Bewertungsergebnisse
in die Planungsinstrumente von ecobau

(s. Kap. 5)
ecoBKP ecoDevis ecoProdukteliste
(Baumaterialien) (Baumaterialien) (Bauprodukte)

Bild 3: Ubersicht iiber den Bewertungsprozess nach der ,Methodik Baumaterialien ecobau”

Im Ablaufschema ist der Bewertungsprozess fiir Bauprodukte dargestellt. Die Bewertung von
Baumaterialien erfolgt grundsdtzlich auf Basis von Produktbewertungen. Das Bewertungsergeb-
nis flr ein Baumaterial ergibt sich aus der Bandbreite der Bewertung von zugehérigen Baupro-
dukten.

Verwendung der Begriffe «Baumaterial» und «Bauprodukt» in der «Methodik Baumaterialien
ecobaux»:

e Baumaterial: Material, das zur Erstellung von Bauwerken verwendet wird. Als Synonym wird
auch Baustoff verwendet. Die Bezeichnung eines Baumaterials hat keinen Bezug zu einem
Hersteller.

Beispiele: Kalksandstein, Holzwerkstoffplatte, Steinwolle, PVC-Bodenbelag.

e Bauprodukt: Als Bauprodukt bezeichnen wir ein hergestelltes und in Verkehr gebrachtes Er-
zeugnis eines bestimmten Herstellers mit klar definierten Eigenschaften, das zur Erstellung
von Bauwerken verwendet wird.

Beispiele: Kalksandstein eines bestimmten Herstellers mit einem Produktnamen, definierten
Abmessungen, statischen und ddémmtechnischen Eigenschaften; PVC-Bodenbelag eines be-
stimmten Herstellers mit einem Produktnamen, definierter Zusammensetzung, Dicke usw.

Keine Bewertung durch ecobau

Am Bau applizierbare Beschichtungen mit einer Schichtdicke < 1.0 mm fir die Innen- und Aus-
senanwendung sind nicht Gegenstand der ,,Methodik Baumaterialien ecobau”. Sie werden durch
die Schweizer Stiftung Farbe (Umweltetikette), durch Emicode oder natureplus bewertet. An-
hang 4 zeigt die Gleichwertigkeit der Umwelt-Etikette bzw. der Labels Emicode und natureplus
mit den Bewertungsklassen der Produkteliste ecobau bzw. den Kennzeichnungen im ecoDevis
und im ecoBKP.
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3

3.1

Produktegruppen und 6kologische Kriterien

Produktgruppen

Die Bauprodukte werden aufgrund dhnlicher Materialeigenschaften und/oder Verwendungszwe-
cken zu Produktegruppen zusammengefasst. Sie sind im Anhang 3 beschrieben. Fiir alle Baupro-
dukte einer Produktegruppe sind die gleichen 6kologischen Kriterien (s. Kap. 3.2) relevant. Ta-

belle 1zeigt die Produktegruppen und die fiir sie relevanten ékologischen Kriterien.

Okologische Kriterien Verar- Ent-
Herstellung | bei- Nutzung sor-
tung gung
| 2
O N 5 »
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Produktegruppen B B - - ! ! > <
Ola Beton ° °
01b Mauersteine u.a. Massivbaustoffe ° °
Olc Betonfertigteile ° °
02a Mortel °
02b Innenputze ° °
02c Aussenputze ° °
03a Fenster und Fensterprofile aus Holz
oder Holz/Metall © 1 ° °
03b Fenster und Fensterprofile aus
Kunststoff oder Metall © ® ®
04 Metallbaustoffe ° ° °
05 Holzwerkstoffe ° o
06 Klebstoffe, Fugendichtungsmassen ° ° ° ° °
08a Unbewitterte Bitumen- und EPDM-
Dichtungsbahnen sowie alle Gbri-
gen Dichtungsbahnen und Schutz- hd d d
folien
08b Bewitterte Bitumen- und EPDM-
Dichtungsbahnen b b L
08c Flussigkunststoffe ° ° ° ° ° °
09a Wdarmeddmmstoffe (ohne Holz-
werkstoffe) ® ® ° ®
09b Warmeddmmestoffe aus Holzwerk-
stoff ® h ®
09c Akustikddmmstoffe
09d Rohrddmmungen ° ° °
1a Boden-, Wand- und Deckenbeldge
aus Holz, Holzwerkstoffen i i o L4
1b Boden-, Wand- und Deckenbeldge
aus Textilien ® ® ® ®
1c Boden-, Wand- und Deckenbeldge
aus Metall ® ® ®
11d  Ubrige Boden-, Wand- und De-
ckenbeldge ® ® ® ® ®
12a Turen und Trennwdnde aus Holz
oder Holz/Metall e ¢ e ¢
12b Tiren und Trennwdnde aus Kunst-
stoff, Metall oder Glas hd b b i
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Produktegruppen
13a Rohre ° °
13b Elektroinstallationen ° °
14a Beschichtung werkseitig und am
Bau appliziert b b b
14b Brandschutzbeschichtungen und
-mortel b b b
15a Zusatzmittel und Schaldle ° ° ° °
15b Zusatzstoffe und weitere Bauche-
mikalien e b b b b
16 Andere Baustoffe °
17  Bauteile und -systeme ° ° ° ° ° °

Legende: ® Kriterium wird angewendet
Es werden die graue Energie und die Treibhausgasemissionen des Zements beriicksichtigt

® Es wird nur die graue Energie des Fensterrahmens berlcksichtigt
O Das Kriterium gilt nur in beheizten InnenrGumen

Tabelle 1:

Produktegruppen und relevante Kriterien

Umweltwirkung von Produkten relevant. Sie sind aber auf die verschiedenen Produkte einer Pro-
duktegruppe unterschiedlich gut anwendbar. So ist es beispielsweise bei Produktegruppen mit
sehr kleinem Materialeinsatz nicht sinnvoll, die graue Energie zu bewerten - also beispielsweise
bei Klebstoffen oder werkseitigen Beschichtungen. Es werden also nur die Kriterien berlcksich-
tigt, die fir die Bewertung der Produktegruppen relevant sind und die eine 6kologische Differen-
zierung der einzelnen Produkte erméglichen.

Kann ein Produkt keiner Produktegruppe zugeordnet werden, definiert der zustdndige Fachbe-
reich des Vereins ecobau die relevanten 6kologischen Kriterien entsprechend den Materialeigen-
schaften.

3.2

Okologische Kriterien

In Tabelle 2 sind die Kriterien zur Beschreibung der 6kologischen Qualitdt von Bauprodukten ge-
mdss ,,Methodik Baumaterialien ecobau” aufgefiihrt. Die Kriterien decken die relevanten Wir-

kungen auf Umwelt und Gesundheit wéhrend der vier Lebensphasen (Herstellung, Verarbeitung
auf der Baustelle, Nutzung, Entsorgung) von Bauprodukten ab.

Eine Sonderstellung nehmen die sogenannten Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco ein. Sie sind
als absolute Anforderungen an Bauprodukte zu verstehen. Sind sie nicht erfillt, kann ein Ge-
bdude nicht nach Minergie-Eco zertifiziert werden. Die Ausschlusskriterien wurden eingefiihrt,
um sicherzustellen, dass ein Geb&ude die minimalen Anforderungen hinsichtlich Okologie und

Gesundheit erflllt. In Tabelle 2 sind sie mit ,,AN” bezeichnet.

Methodik Baumaterialien ecobau 2023 und Anhang 1/V01
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Okologische Kriterien

Herstellung

Beschreibung

Graue Energie

Energieaufwand fir die Herstellung und Entsor-
gung

Minimieren der grauen Energie

Nachhaltige Rohstoff-
gewinnung (AN)

Label Schweizer Holz, PEFC- oder FSC-Zertifikat
CoC oder gleichwertiger Nachweis
Beton aus rezyklierten Gesteinskérnungen

Verwenden von Holz aus nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung
Schonen der Ressourcen

Verarbeitung auf der Baustelle

Gesundheitsrelevante
Bestandteile

Anwesenheit von Bestandteilen mit bestimmten
H-Satzen (Einstufung gemdss Verordnung (EG)
Nr.1272/2008)

Gesundheit der Arbeitenden auf der Baustelle
schitzen

Nutzung

Umwelt- und gesund-
heitsrelevante Be-

Anwesenheit und Gewdssergeféhrdung von Be-
standteilen mit bestimmten H-S&tzen (Einstu-

Vermeiden von umwelt- und gesundheits-
schadigenden Stoffen im Baustoffkreislauf

standteile fung gemdass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) und Vermeidung der Umweltbelastung durch
Eintrag in Gewdsser

Biozide Anwesenheit und Gewdssergefdhrdung von Bio- Vermeiden der Gesundheitsgefdhrdung in In-

(AN) ziden zur Film-Konservierung oder zum Holz- nenrdumen* und der Umweltgefdhrdung

schutz

durch Eintrag in Gewdsser

Lésemittelgehalt
(AN)

Wasserverdiinnbarkeit bzw. Lésemittelgehalt

Vermeiden der Gesundheitsgefdhrdung durch
Lésemittelemissionen, insbesondere in Innen-
rGumen*

Formaldehydemissio-
nen (AN)

Formaldehydhaltige Bindemittel bzw. formal-
dehydabspaltende Substanzen

Vermeiden der Gesundheitsgefdhrdung durch
Formaldehydemissionen in Innenrdumen*

Emissionsstandards

Fir bestimmte Produktegruppen wird aner-
kannt: EMICODE EC1/EC1 plus, GuT-Signet,
FSHBZ-Gltesiegel, EU Ecolabel, Label eco-Insti-
tut

Vermeiden von umwelt- und gesundheits-
schadigenden Stoffen im Baustoffkreislauf
oder von Lésemittelemissionen, insbesondere
in InnenrGumen*

Emittierbare Schwer-
metalle

(AN far bewitterte
Bleche)

Produkte, die der Witterung ausgesetzt sind
und Schwermetalle enthalten (z. B. Zink, Kup-
fer); bleihaltige Baustoffe

Vermeiden der Umweltgeféhrdung durch den
Eintrag von Schwermetallen in Béden und
Gewdsser

Entsorgung

Verwertung Bauprodukte, die der Wiederverwertung zuge-  Schonen der Ressourcen, Schliessen von Ma-
fihrt werden terialkreislgufen

Verbrennung Bauprodukte ohne halogenhaltige Rezepturbe- Reduzieren der Umweltbelastung aus der

standteile

Verbrennung

Ablagerung auf Depo-
nien

Bauprodukte, die auf Deponietyp B gemdss
VVEA abgelagert werden kénnen

Reduzieren der Umweltbelastung aus Depo-
nien

»Innenrdume” gemdss SIA 380/1: ,Alle RGume, die beheizt und/oder gekiihlt werden und von der thermischen Ge-
bdudehdlle voll umschlossen sind.”

Tabelle 2: Beschreibung der 6kologischen Kriterien; mit (AN) bezeichnete Kriterien gelten in Minergie-Eco als Aus-
schlusskriterien.
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4 Bewertung

4.1 Produkteinformationen

Flr die Bewertung von Bauprodukten sind zuverldssige und gleichwertige Produktinformationen
notwendig. Hersteller, Vertriebspartner oder Héndler, die ihre Bauprodukte durch den Verein
ecobau bewerten lassen, sind verpflichtet, die Informationen zu den 6kologischen Kriterien und,
soweit erforderlich, leistungsbezogene Daten zur Verfiigung zu stellen. Ublicherweise liegen die
Informationen in folgenden Dokumenten vor:

e Produktedatenblatter, technische Merkblatter

e Sicherheitsdatenblatter'

o Zertifikate fir Produkte, Produktionsketten (,,chain of custody”) und Betriebe
o Okobilanzen, Umweltproduktdeklarationen (EPD)

o weitere Unterlagen der Hersteller

Die eingereichten Informationen werden auf Plausibilitdt und Vollstdndigkeit Gberprift. Fehlen
zuverldssige Informationen zu bestimmten Produkten, kénnen sie nicht bewertet werden.

4.2 Verwendungszwecke

Die Planenden kénnen bei einem Materialentscheid nur zwischen Produkten mit gleicher Ver-
wendung wdhlen. Deshalb werden die Bauprodukte bestimmten Verwendungszwecken zugeord-
net. Den Verwendungs-zwecken wird eine funktionelle Einheit (Bezugsgrésse) zugeordnet, damit
nur Gleiches mit Gleichem verglichen wird.

Verwendungszwecke mit einer funktionellen Einheit kdnnen beispielsweise sein:
¢ Holzwerkstoffplatten mit vergleichbarer Dicke bzw. Festigkeit pro m2

e Wdrmeddmmschichten mit definierter Ddmmleistung pro m2

e Wasserversorgungsrohre bestimmter Druckstufen pro m

o Trdger oder Stitzen mit bestimmten statischen Anforderungen pro m

e Abdichtungen mit gleichwertigen Anforderungen pro m2.

Der Verein ecobau hat die wichtigsten Verwendungszwecke entsprechend der Kapitelgliederung
des Normpositionenkatalogs (NPK) festgelegt (s. Anhang 2). Damit kann ein grosser Teil der Bau-
produkte, die hinsichtlich Umwelt- bzw. Gesundheitsvertrdglichkeit relevant sind, einem Ver-
wendungszweck zugeteilt werden. Weitere Verwendungszwecke kénnen bei Bedarf definiert
werden, z. B. auf Anregung von Herstellern oder Verbdnden.

Bei den Verwendungszwecken handelt es sich meist um einzelne Schichten eines Bauteils. Bild 4
zeigt beispielhaft die wichtigsten Verwendungszwecke fir den Aufbau eines Steildachs. Jede
Funktion ldsst sich mit verschiedenen Materialvarianten erfillen und hinter jeder Materialvari-
ante steht wiederum mindestens ein Bauprodukt, in der Regel sind es mehrere.

Es gibt Bauprodukte, die nur einem Verwendungszweck zugeordnet werden kénnen, z. B. gehért
ein Tonziegel immer zum Verwendungszweck Deckungen von Steilddchern. Andere Produkte die-
nen verschiedenen Verwendungszwecken. So kann z. B. ein bestimmter Typ einer Steinwolle-
ddmmplatte als Warmeddmmung im Steildach oder auch als Warmeddmmung in der Fassade
verwendet werden. Deshalb wird dasselbe Produkt in unterschiedlichen Verwendungszwecken
bewertet, was auch zu verschiedenen Ergebnissen fiihren kann.

! Sicherheitsdatenbldtter gemdss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il
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Verwendungszwecke Materialvarianten

Verlegeunterlagen }

Mineralwolle ]»*

Schaumglas }777 Bauprodukte

Dampfbremsen }: — _

Mehrschichtplatten }**’

Wdrmeddmmungen 1

Weichfaserplatten **

Unterddcher } Kunststoffschdume

Zellulosefasern }

Deckungen } —

Bild 4: Die wichtigsten Verwendungszwecke fir den Aufbau eines Steildachs

4.3 Bewertungsschritte

Im ersten Schritt wird das Bauprodukt hinsichtlich der relevanten ékologischen Kriterien (s. Kapi-
tel 3.2) bewertet. Dabei wird entschieden, ob die Anforderungen an ein Kriterium

erfullt (M),

teilweise erfillt (M),

nicht erfillt () sind

oder ob ein Ausschlusskriterium von Minergie-Eco (M) verletzt ist.

Bei diesem Bewertungsschritt gilt grundsdtzlich:

¢ Falls das Produkt bei einer relevanten Materialeigenschaft eine gewisse Bandbreite aufweist,
so wird der Wert mit der gréssten Umweltrelevanz angenommen (Vorsorgeprinzip).

¢ Sind in einer Produktegruppe Kriterien definiert, die flr ein konkretes Produkt aber nicht rele-
vant sind, dann werden die nicht relevanten Kriterien als erflllt bewertet.

e Kann ein Hersteller fir ein Produkt die erforderlichen Informationen zu einem relevanten Kri-
terium nicht zur Verfliigung stellen, so wird das Kriterium als , nicht erfillt” oder ,verletzt ein
Minergie-Eco-Ausschlusskriterium” bewertet.

Im zweiten Schritt werden die Bewertungen der einzelnen Kriterien zu je einer Bewertung fir die
drei Lebensphasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung eines Bauprodukts zusammengefasst
(s. Kapitel 4.4 bis 4.6). Zum Schluss werden die Bewertungen der drei Lebensphasen zu einer Ge-
samtbewertung flir das Bauprodukt aggregiert (s. Kapitel 4.7).
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4.4  Herstellung

Graue Energie

Anforderung: Produkte mit méglichst geringer grauer Energie fir Herstellung und Entsorgung.
Die Werte fir die graue Energie werden gemdss Anhang 1 berechnet.

Die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” klassiert Produkte respektive Materialien des gleichen
Verwendungszwecks bezliglich grauer Energie anhand von zwei Zielwerten. Wird der Zielwert
‘gering’ unterschritten, gilt die graue Energie als ,gering”, liegt der Wert zwischen Zielwert ‘ge-
ring’ und ‘mittel’, gilt sie als ,,mittel” und wird der Zielwert ‘mittel’ Gberschritten, gilt sie als
+hoch”. Die Zielwerte werden folgendermassen gebildet:

e Zielwert ‘gering’: Der Zielwert wird so festgelegt, dass unter Berlicksichtigung der Anforde-
rungen an die Nutzung und Entsorgung etwa 25 % der Baumaterialien eines Verwendungs-
zwecks den Zielwert ‘gering’ erflllen, d.h. eine geringe graue Energie aufweisen.

o Zielwert ‘mittel’: Der Zielwert wird so festgelegt, dass unter Beriicksichtigung der Anforderun-
gen an die Nutzung und Entsorgung in etwa 50 % der Baumaterialien des Verwendungs-
zwecks den Zielwert ‘mittel’ erfillen, d.h. in etwa 25 % der Baumaterialien eine mittlere graue
Energie aufweisen.

Bild 5 zeigt die Werte fir die graue Energie von Ddmmstoffen im Steildach. Funktionelle Einheit
ist 1 m?2 Wdrmeddmmung mit der erforderlichen Dicke fir einen Warmedurchlasswiderstand (R)
von 4,0 m2K/W.

Dammstoffe im Steildach
700.0

650.0

600.0

550.0

500.0

450.0

Zielwert 2. Prioritat
400.0 <450 MJ/m?

]

300.0

250.0
200.0 -

150.0

Zielwert 1. Prioritat
100.0 <150 MJ/m?

50.0

Graue Energie [MJ/m2]

00

Zellulose- Mineralwolle normale Holzfaser- Mineralwolle PUR/PIR EPS Schaum- Schaum-
fasern Druckfes tigkeit platte erhohte glas lose glas
boratfrei Druckfes tigkeit geklebt/

bituminds

Legende

B Produkte/Materialien mit geringer grauer Energie

M Produkte/Materialien mit mittlerer grauer Energie
Produkte/Materialien mit hoher grauer Energie

Bild 5: Graue Energie von Ddmmstoffen im Steildach und Zielwerte

Die Zielwerte je Verwendungszweck sind im Anhang 2 aufgefiihrt. Diese Zielwerte sind nicht sta-
tisch, sondern werden bei entsprechenden Entwicklungen auf dem Baumarkt angepasst. Wenn
Produkte auf den Markt kommen, die weniger graue Energie enthalten, verschdrfen sich die An-
forderungen fir alle anderen Produkte.

Grundsdatzlich beeinflusst die Lebensdauer von Baustoffen die Bilanz der grauen Energie tber die
gesamte Nutzungsdauer eines Gebdudes. Wie die breit anerkannte paritdtische
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Lebensdauertabelle aber zeigt, unterscheiden sich die Lebensdauern verschiedener Materialien
in fast allen Verwendungszwecken nur wenig. Einzig bei den Bodenbeldgen unterscheiden sich
die kirzeste und die Idngste Lebensdauer um einen Faktor 4 (s. Anhang 5). Deshalb wird die Le-
bensdauer bei der Berechnung der grauen Energie nur fiir die Bodenbeldge im NPK 664 ,,Beldge
aus Holz, Kork, Laminate” gemdss der paritdtischen Lebensdauertabelle beriicksichtigt.

Eine spezielle Regelung gelangt bei der Bewertung von Zement zur Herstellung von Beton zur An-
wendung. Neben den Kohlendioxid-Emissionen durch fossile Brennstoffe werden bei der Zemen-
therstellung auch relevante Mengen geogener Kohlendioxid-Emissionen freigesetzt. Diese wer-
den durch die graue Energie nicht abgedeckt. Beim Zement werden darum zusdtzlich zur grauen
Energie auch die Treibhausgasemissionen als Kriterium bericksichtigt.

Anforderung: Zement zur Herstellung von Beton mit mdglichst geringer grauer Energie und ge-
ringen Treibhausgasemissionen fir die Herstellung.

Nachhaltige Rohstoffgewinnung

Anforderung fiir Holz und Holzwerkstoffe: Fur Holzer und Holzwerkstoffe ist ein Nachweis fir die
Herkunft aus nachhaltiger Produktion mit dem Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder
gleichwertigem Nachweis zu erbringen (s. Anhang 1). Dies gilt fir alle Schichten eines Produktes.

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung flr aussereuropdische Hélzer und Holzwerkstoffe ist ein
Minergie-Eco-Ausschlusskriterium.

Anforderung fiir Beton: Beton wird mit einem bestimmten Anteil an rezyklierten Gesteinskérnun-
gen hergestellt.

Fir den Anteil an rezyklierten Gesteinskérnungen im Beton gelten folgende Anforderungen:
¢ Recyclinganteil minimal: RC-C25, RC-M10
¢ Recyclinganteil hoch: RC-C50, RC-M40

Die Verwendung von mindestens 50 Volumen-% Recyclingbeton fiir Konstruktionsbeton ist ein
Minergie-Eco-Ausschlusskriterium.

Gesamtbewertung Herstellungsphase

Die Gesamtbewertung der Herstellung entspricht der schlechtesten Bewertung der einzelnen Kri-
terien.

Kriterium Nicht erfiillt -
verletzt kein Aus-
schlusskriterium Mi-
nergie-Eco
Graue Energie gering mittel hoch nicht anwendbar
Nachhaltige Roh- Holz/Holzwerkstoffe Holz/Holzwerkstoffe  nicht anwendbar Holz/Holzwerkstoffe
stoffgewinnung* mit Nachweis Label europdischer Herkunft aussereuropdischer
Schweizer Holz, FSC- (EU-/EFTA-Staaten) Herkunft ohne Nach-
bzw. PEFC-Label oder  ohne Nachweis Label weis FSC- bzw. PEFC-
einem gleichwertigen  Schweizer Holz, FSC- Label oder ohne
Nachweis bzw. PEFC-Label oder gleichwertigen Nach-
ohne gleichwertigen weis
Nachweis
Nachhaltige Roh- Recyclinganteil hoch Recyclinganteil mini-  nicht anwendbar Ohne Recyclinganteil
stoffgewinnung mal

*  Bei Produkten, die aus unterschiedlichen Holzwerkstoffen zusammengesetzt sind, ist derjenige Bestandteil mit der
schlechtesten Bewertung massgebend.

Tabelle 3: Kriterien der Herstellungsphase und deren Bewertung
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4.5 Verarbeitung und Nutzung

Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile

Anforderung: Produkte ohne umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile.
Ausgenommen sind:

e umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topf-Konservierungsmitteln.

Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile werden fir die Bewertung in zwei Stufen
mit geringer bzw. mit hoher Gefdhrdung unterteilt. Basis hierfir sind die sogenannten H-Satze
(H wie englisch fur "hazard", also Gefahren-Hinweise) des global harmonisierten Systems (GHS)
zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

Bei der Verarbeitung von Baustoffen auf der Baustelle werden die Gesundheitsgefahren und in
Bezug auf die Nutzungsphase zusdtzlich die Umweltgefahren beurteilt. In der ,,Methodik Bau-
materialien ecobau” sind fiir die Beurteilung dieser beiden Lebenszyklusphasen die folgenden H-
Sdtze relevant:

Verarbeitungsphase Nutzungsphase

Geringe Gefdhrdung Stoffe mit den H-Sdtzen H300-H302  Stoffe mit den H-S&tzen H300-H302 und H411-H413

Hohe Gefdhrdung Stoffe mit den H-S&tzen H340-H373  Stoffe mit den H-S&tzen H340-H373 sowie 400, 410, 420

Tabelle 4: Bewertung der umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile in der Verarbeitungs- und Nutzungsphase

Bei Stoffen mit hoher Gefdhrdung handelt es sich insbesondere um solche mit krebserzeugender,
erbgutverdndernder, fortpflanzungsgefdhrdender oder organschddigender Wirkung. Produkte
mit solchen Bestandteilen kénnen maximal die Bewertung ,,ecoBasis” erhalten.

Gesondert betrachtet werden Treibgase mit einem Treibhauspotential GWP;q, = 100 kg CO2-
Aquivalent.

Fir Produktgruppen, fiir welche normierte Prifverfahren verfigbar sind, wird die Beurteilung er-
gdnzt um eine emissionsbasierte Bewertung (s. ‘Bewertung von Emissionen in Gewdsser’).

Biozide

Anforderung: Produkte ohne Biozide zur Film-Konservierung (inkl. Nanosilber) und zum Holz-
schutz.

Ausgenommen sind:

e Biozide zur Topf-Konservierung (s. Anhang 1) von wasserverdiinnbaren Produkten;
e blduewidrig eingestellte Tauchgrundierungen von Holzfenstern;

Es wird zwischen Innen- und Aussenanwendung unterschieden.

Flr das Kriterium Biozide gilt fir Anstrichstoffe in beheizten Innenrdumen ein Minergie-Eco-Aus-
schlusskriterium.

Fir Produktgruppen, fiir welche normierte Prifverfahren verfigbar sind, wird die Beurteilung er-
gdnzt um eine emissionsbasierte Bewertung (s. ‘Bewertung von Emissionen in Gewdsser’).
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Abspaltprodukte

Anforderung: Silicondichtungsmassen oder -klebstoffe diirfen beim Aushdrten keine gesund-
heitsrelevanten Bestandteile abspalten.

Abspaltprodukte sind chemische Verbindungen die wdhrend der Aushdrtung von Silikon-Dich-
tungsmassen oder -Klebstoffen durch eine chemische Reaktion abgespalten und emittiert wer-
den (s. Anhang 1).

Lésemittelgehalt

Anforderung: Produkte sind wasserverdiinnbar oder ohne Lésemittel (<1 Massen-%). Far Kunst-
harzbeldge darf die Lésemittelsumme der verarbeitungsfertigen Einzelkomponenten max. 40
g/m? betragen? In Wéschereien, Grosskichen, und Turnhallen betrégt die erlaubte Lésemittel-
summe 80 g/m?.

Es wird zwischen Innen- und Aussenanwendung unterschieden.

Das Kriterium Losemittel ist fir die Anwendung und Verarbeitung in beheizten Innenrdumen ein
Minergie-Eco-Ausschlusskriterium.

Formaldehydemissionen
Anforderungen:
¢ Holzwerkstoffe missen der LIGNUM Anwendung 1 entsprechen (vgl. Anhang 1)

¢ Mineralfaserddmmstoffe ohne formaldehydhaltige Bindemittel oder mit nachweislich niedri-
gen Formaldehydemissionen (Nachweis gemdss Anhang 1)

o Akustikputzsysteme ohne Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Substanzen

Die Anforderungen gelten nur in beheizten Innenrdumen. Fiir Dédmmstoffe gilt dies abschlies-
send fir folgende Anwendungen: Stdnderwdnde, Akustikhinterlagen/-elemente, Zwischende-
cken/-béden, Innenddmmungen.

Beim Kriterium Formaldehydemissionen gilt ein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium fir Holzwerk-
stoffe, Akustikputzsysteme und Mineralfaserddmmstoffe in beheizten Innenrdumen.

Emissionsstandards

Anforderung: Sind die folgenden Labels eingehalten, so sind dadurch die erwdhnten Kriterien er-
fallt.

e EMICODE EC1 oder ECI1 plus fiir Verlegewerkstoffe, Fugendichtungsmassen und weitere: Er-
fullt die Kriterien Lésemittel und Abspaltprodukte

e GuT-Signet flr Teppiche: Erflllt das Kriterium umwelt- und gesundheitsrelevante Bestand-
teile

e FSHBZ-Gutesiegel fiir Mortel- und Betonzusatzmittel: Erfillt Kriterium umwelt- und gesund-
heitsrelevante Bestandteile

e EU Ecolabel fiir Schaléle: Erfillt Kriterium umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile

e Label eco-Institut fir verschiedene Materialien: Erfillt die Kriterien Lésemittel, umwelt- und
gesundheitsrelevante Bestandteile, Biozide, Formaldehydemissionen fiir Holzwerkstoffe

Losemittelrechner fur Kunstharzbeldge: www.minergie.ch -> Zertifizieren -> Eco -> Allgemeine Hilfsmittel-> An-
wendungshilfe Lésemittel im Minergie-Eco Nachweisverfahren
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Emittierbare Schwermetalle
Anforderungen:

e Der Einsatz unbeschichteter Kupfer-, Titanzink- oder verzinkter Stahlbleche sowie weiterer
Produkte mit potentiellen Schwermetallemissionen ist nur fir die Innenanwendung zugelas-
sen.

¢ Produkte ohne Blei.
Bei diesem Kriterium gilt es zudem zwei Minergie-Eco-Ausschlusskriterien zu berlicksichtigen:

e Ausgeschlossen: Grossfléchiger Einsatz® bewitterter, blanker Kupferbleche, Titanzinkbleche
oder verzinkter Stahlbleche bzw. Stahlteile ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters fir die
betroffenen Dach- bzw. Fassadenwasser.

e Ausgeschlossen: Verwendung von bleihaltigen Produkten.

Fir Produktgruppen, fiir welche normierte Prifverfahren verfligbar sind, wird die Beurteilung er-
gdnzt um eine emissionsbasierte Bewertung (s. ‘Bewertung von Emissionen in Gewdsser’).

Bewertung von Emissionen in Gewdsser

Fir die drei Anforderungen ‘umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile’, ‘Biozide’ und
,emittierbare Schwermetalle’ besteht als Ergdnzung zum Verbot dieser Stoffe eine Bewertung
der Emissionen aus dem Produkt in die Gewdsser. Aus den Daten eines Laborversuchs und einer
Modellierung der resultierenden Emissionen in die Gewdsser wird die Bewertung der Auswirkun-
gen des Produkts auf die Gewdsser wéhrend der Nutzung abgeleitet. Diese Bewertung ist fur fol-
gende Baustoffe méglich:

e Aussenputze,

e bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen.

3 Als grossfléchig gilt eine bewitterte Fldche von mehr als 10% der Dachfldche oder > 50 m2. Ebenfalls unter diese
Vorgabe fallen Bleche mit Ghnlichen Eigenschaften wie die erwdhnten Materialien (z.B. Messingbleche).
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Gesamtbewertung der Verarbeitungs- und Nutzungsphase

Die Gesamtbewertung fir die Verarbeitungs- und Nutzungsphase entspricht der schlechtesten
Bewertung der einzelnen Kriterien.

Kriterien

Umwelt- und gesund-
heitsrelevante Be-

keine Bestandteile
vorhanden

Bestandteile mit ge-
ringer Gefdhrdung

Nicht erfullt -
verletzt kein Aus-
schlusskriterium Mi-
nergie-Eco

Bestandteile mit ho-
her Gefdhrdung vor-

nicht anwendbar

standteile oder Gewdsserbelas-  vorhanden und/oder handen oder Gewds-
tung Stufe 1 GWP =100 serbelastung Stufe 3
oder Gewdsserbelas-
tung Stufe 2
Biozide keine Biozide vorhan- Biozide bei Aussenan- Biozide bei Aussenan- vorhanden bei Innen-

den oder Biozide bei
Aussenanwendung
vorhanden mit Ge-
wdsserbelastung Stufe
1

wendung vorhanden
mit Gewdsserbelas-
tung Stufe 2

wendung vorhanden
oder Gewdsserbelas-
tung Stufe 3

anwendung

Abspaltprodukte keine nicht anwendbar vorhanden mit hoher  nicht anwendbar
Gefdahrdung
Lésemittelgehalt wasserverdinnbar nicht anwendbar I6semittelverdiinnbar  |6semittelverdinnbar

oder ohne Lésemittel
(< 1Massen-% bzw.
max. 40 g/m2 far
Kunstharz-Beldge)

bei Aussenanwendung

bei Innenanwendung

Formaldehydemissio-
nen

nicht vorhanden
bzw. Lignum Anwen-
dung1

nicht anwendbar

nicht anwendbar

vorhanden

bzw. Lignum Anwen-
dung 1 oder 2 nicht
eingehalten

Emissionsstandards

eingehalten

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Emittierbare Schwer-
metalle

keine emittierbaren
Schwermetalle oder
emittierbare Schwer-
metalle in Dichtungs-
bahnen bei Aussenan-
wendung vorhanden
mit Gewdsserbelas-
tung Stufe 1

emittierbare Schwer-
metalle in Dichtungs-
bahnen bei Aussenan-
wendung vorhanden
mit Gewdsserbelas-
tung Stufe 2

emittierbare Schwer-
metalle in Dichtungs-
bahnen bei Aussenan-
wendung vorhanden o
der Gewdsserbelas-
tung Stufe 3

emittierbare Schwer-
metalle bei bewitter-
ten Metallen vorhan-
den

Blei

enthdlt kein Blei

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Blei in bewitterten
Baustoffen vorhanden

Tabelle 5:  Kriterien der Nutzungsphase und deren Bewertung

4.6

Entsorgung

Anforderungen: Fiir die Entsorgungsphase muss einer der drei Entsorgungswege (Verwertung,
unschddliche Verbrennung in Kehrichtverbrennungsanlagen, Ablagerung auf Deponie Typ B ge-
mdss VVEA) gemdss Anhang 1 erflillt sein bzw. nachgewiesen werden.

Brennbare Bauabfdlle kdnnen deutlich mehr Schadstoffe als Siedlungsabfdlle enthalten, insbe-
sondere Halogenverbindungen und Schwermetalle*. Mit den Anforderungen an die Entsorgung
soll die Verwertung geférdert und der Aufwand fiir die Rauchgasreinigung verringert werden. In
Bezug auf die Vorgaben der Deponie werden die gesetzlichen Anforderungen gestitzt.

4 Studie Morf L., Schenk K., Fahrni H.P. Chemische Zusammensetzung verbrannter Siedlungsabfdlle. Umweltwissen
20/06 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00019/index.html?lang=de
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Gesamtbewertung Entsorgungsphase

Die Gesamtbewertung der Entsorgungsphase entspricht der besten Bewertung der einzelnen Kri-
terien.

Kriterien Verletzt kein Aus-

schlusskriterium Mi-

nergie-Eco
Wiederverwertung Anforderungen einge- Anforderungen nicht  nicht anwendbar nicht anwendbar

halten eingehalten

Unschddliche Ver- Anforderungen einge- Anforderungen nicht  nicht anwendbar nicht anwendbar
brennung halten eingehalten
Ablagerung auf Depo- Anforderungen einge- Anforderungen nicht  nicht anwendbar nicht anwendbar
nie Typ B halten eingehalten

Tabelle 6: Kriterien der Entsorgungsphase und deren Bewertung

4.7 Gesamtbewertung

Fir die Gesamtbewertung werden die Bewertungen der einzelnen Phasen addiert (s. Kapitel 4.4
bis 4.6) und durch ein Ampelsystem mit Farben visualisiert:

¢ Alle Phasen dunkelgriin bewertet = Gesamtbewertung dunkelgriin = Materialien/Produkte
mit geringer Umweltbelastung (Tabelle 7, Beispiel 1)

¢ 1Phase hellgriin bewertet = Gesamtbewertung hellgriin =» Materialien/Produkte mit mittle-
rer Umweltbelastung (Tabelle 7, Beispiele 2-4)

e 2 oder 3 Phasen hellgriin bewertet = Gesamtbewertung grau = Materialien/Produkte mit
hoher Umweltbelastung, die kein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium verletzen (Tabelle 7, Bei-
spiele 5-8)

¢ 1oder mehrere Phasen grau bewertet = Gesamtbewertung grau = Materialien/Produkte mit
hoher Umweltbelastung, die kein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium verletzen (Tabelle 7, Bei-
spiele 9-10)

¢ T1oder mehrere Phasen rot bewertet = Gesamtbewertung rot =» Materialien/Produkte, die
mindestens ein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium verletzen (Tabelle 7, Beispiele 11-12)

Beispiele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

Herstellung

Verarbeitung und Nutzung

Entsorgung

Gesamtbewertung

M Materialien/Produkte mit geringer Umweltbelastung,
B Materialien/Produkte mit mittlerer Umweltbelastung,

Materialien/Produkte mit hoher Umweltbelastung, die kein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium verletzen,
B Materialien/Produkte, die mindestens ein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium verletzen

Tabelle 7: Gesamtbewertung:
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4.8 Bewertung von Bauteilen und Bausystemen

Verwendung der Begriffe «Bauteil» und «Bausystem» in der «Methodik Baumaterialien ecobaux»:

Bauteil: Ein Bauteil zur Erstellung von Bauwerken setzt sich aus mehreren Bestandteilen aus
verschiedenen Baumaterialien zusammen. Die verwendeten Baumaterialien sind vom Ver-
wendungszweck und den Anforderungen abhdngig. Jeder Hersteller verwendet andere Bau-
materialien bzw. Bauprodukte zur Herstellung eines Bauteils.

Beispiele: Tiren, Fenster, Innenwand.

Bausystem: Als Bausystem bezeichnen wir ein Bauteil, das aus systembedingten Bauproduk-
ten eines bestimmten Herstellers zusammengesetzt ist. Die Bauprodukte sind nur bedingt in-
nerhalb der systemzugehdorigen Bauprodukte eines Herstellers austauschbar.

Beispiele: Verputzte Aussenwdrmeddmmung eines bestimmten Systemanbieters.

Die Bewertung von Bauteilen und Systemen, welche als Ganzes keiner Produktegruppe zugeord-
net werden kénnen, wird gemdss den folgenden Regeln vorgenommen (s. Bild 6):

Jeder Bestandteil des Bauteils bzw. Systems wird mit den relevanten Kriterien der entspre-
chenden Produktegruppe bewertet.

Das Kriterium der Entsorgung wird fiir die einzelnen Bestandteile nur angewendet, falls die
einzelnen Bestandteile des Bauteils bzw. Systems in der Praxis beim Rickbau getrennt ent-
sorgt werden. Ansonsten wird die Entsorgung fir das gesamte Bauteil oder System bewertet.

Bestandteile mit untergeordneter ékologischer Bedeutung werden nicht bewertet.

Die bewerteten Bestandteile erhalten 1 Bewertungspunkt bei geringer Umweltbelastung, 2
Bewertungspunkte bei mittlerer Umweltbelastung und 3 Bewertungspunkte fiir eine hohe
Umweltbelastung (s. Kapitel 4.7).

Fiir Bauteile und Systeme kann ein Verwendungszweck definiert werden. Dieser enthdlt Ziel-
werte fir die Summe der Bewertungspunkte (s. dazu im Anhang 2 den Verwendungszweck
342.05 Verputzte Aussenwdrmeddmmungen).

Ist kein Verwendungszweck definiert, so erfolgt die Gesamtbewertung analog Kapitel 4.7 wie
folgt:

¢ Geringe Umweltbelastung (dunkelgriin), sofern Summe der Bewertungspunkte = Anzahl
bewertete Bestandteile des Bauteils bzw. Systems (wird erfillt, wenn alle Bestandteile
eine geringe Umweltbelastung aufweisen)

¢ Mittlere Umweltbelastung (hellgriin), sofern Summe der Bewertungspunkte = Anzahl
bewertete Bestandteile plus 1 (wird erfiillt, wenn max. 1 Bestandteil eine mittlere Um-
weltbelastung aufweist)

¢ Hohe Umweltbelastung (grau), sofern Summe der Bewertungspunkte > Anzahl bewer-
tete Bestandteile plus 1

Erfillt ein Bestandteil ein Minergie-Eco-Ausschlusskriterium nicht, so ist die Gesamtbewer-
tung analog Kapitel 4.7 rot.

Sofern keine andere Produktgruppe passt, wird das Produkt in die Produktgruppe 17 einge-
teilt.
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Bauteile / Bausysteme Methodik. Version 01.2022.V01

Bestandteil 1
Zuordnung zu Produktegruppe
und Verwendungszweck
Bewertung entsprechend
der Produktegruppe

Bestandteil 3 Bestandteil 4

Zuordnung zu Produktegruppe
und Verwendungszweck

Bewertung entsprechend
der Produktegruppe

Zuordnung zu Produktegruppe
und Verwendungszweck

Bewertung entsprechend
der Produktegruppe

Bestandteil mit untergeordneter
Skologischer Bedeutung

=> Bestandteil wird
nicht bewertet

ecoBasis
= 3 Bewertungspunkte

eco2 ecol ecoBasis,
= 2 Bewertungspunkte = 1Bewertungspunkt = 3 Bewertungspunkte

ecol
= 1 Bewertungspunkt

ecoBa:
3 Bewertungspunkte
Total Bewertungspunkte
Bauteil/Bausystem

eco2 ecol eco2
= 2 Bewertungspunkte =1Bewertungspunkt || =2 Bewertungspunkte

Getrennte Entsorgung der
einzelnen Bestandteile?
(Entsorgung bereits bewertet)

Anzahl Bewertungspunkte?
Entsorgung des gesamten
auteils erfallt?

Mittel

ecoBasis

Enm =
é él[ .L ) ( f! I ! )

Bild 6: Bewertung von Bauteilen und Bausystemen
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5 Implementierung in die Planungsinstrumente
von ecobau

Das Ziel der 6kologischen Bewertung ist, Baumaterialien und Bauprodukte mit geringer Umwelt-
belastung in den Planungsinstrumenten des Vereins ecobau hervorzuheben. Dadurch sollen Ar-
chitekten und Planer in der Wahl von 6kologisch vorteilhaften Produkten unterstiitzt werden. Ta-
belle 8 zeigt eine Ubersicht Giber die Kennzeichnungen von Materialien und Produkten in den
Planungsinstrumenten von ecobau. Die Kennzeichnungen in den ecoBKP, in den ecoDevis und
der ecoProdukteliste stimmen grundsdtzlich Giberein. Trotzdem gibt es in den einzelnen Werk-
zeugen einige Spezialitdten.

Ebene Material Ebene Produkt Ebene Gebdude

ecoBKP ecoDevis ecoProdukteliste  Minergie-Eco

Materialien/Produkte mit geringer
Umweltbelastung

Materialien/Produkte mit mittlerer
Umweltbelastung

Materialien/Produkte mit hoher werden nicht werden nicht ecoBasis -
Umweltbelastung, die kein Miner- aufgefihrt aufgefihrt bzw.

gie-Eco-Ausschlusskriterium verlet- gekennzeichnet

zen

Materialien/Produkte, die mindes- werden als ,nicht werden nicht werden nicht Gebdude kann
tens ein Minergie-Eco-Ausschluss- ~ empfohlen” aufge-  aufgefihrt bzw. gelistet nicht zertifiziert
kriterium verletzen fuhrt gekennzeichnet werden

Tabelle 8: Auflistung bzw. Kennzeichnung von Materialien und Produkten in den Planungsinstrumenten von ecobau und
deren Zusammenhdnge

ecoBKP

Die ecoBKP-Merkbldatter sind als ,,Materialpositivliste” zu verstehen. Sie sind nach BKP-Nummern
geordnet. Aufgefiihrt sind alle Materialien, die mit 1. oder 2. Priorit&t gekennzeichnet sind. Zu-
sdtzlich sind Materialien als ,nicht empfohlen’ aufgefihrt, wenn sie ein Minergie-Eco-Aus-
schlusskriterium verletzen.

ecoDevis

Die ecoDevis sind das Pendant zu ecoBKP, einfach in der Struktur des NPK. Sie sind in drei For-
maten verfiigbar:

a) Die Webseite www.ecobau.ch enthdlt die allgemeinen Anforderungen und die Material-
vorgaben in 1. und 2. Prioritdt.

b) Die Materialvorgaben in 1. und 2. Prioritét sind in den vom CRB nach IfA18 zertifizierten
Devisierungsprogrammen gekennzeichnet. Die allgemeinen Anforderungen sind Be-
standteil des NPK (Unterabschnitt 080) und ebenfalls gekennzeichnet.

c) Im NPK-Viewer des CRB sind die Kennzeichnungen in 1. und 2. Prioritdt angegeben.

Zurzeit sind Bewertungen fir gut 40 NPK-Kapitel verfigbar. Bei der Auswahl von Materialien er-
kennen die Planenden, ob diese als 1. Prioritdt oder 2. Prioritét gekennzeichnet sind. Materialien,
die gemadss dieser Methodik nicht empfohlen werden, werden nicht hervorgehoben.
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ecoProdukteliste

In der ecoProdukteliste sind die Bauprodukte mit folgenden Gitesiegeln gekennzeichnet:

Minergie-Eco

Bei Minergie-Eco handelt es sich um ein Gebdudelabel. Es kennzeichnet keine Materialien oder
Produkte. Alle Produkte, die in der ecoProdukteliste aufgefiihrt sind, kénnen fiir Minergie-Eco-
Gebdude eingesetzt werden, da sie kein Ausschlusskriterium verletzen. Werden fir ein Gebdude
Produkte eingesetzt, die ein Ausschlusskriterium verletzen, erfiillen sie die Anforderungen von
Minergie-Eco nicht und das Gebdude erhdlt kein Zertifikat.
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6  Schlussbestimmungen

Die vorliegende ,,Methodik Baumaterialien ecobau” wird durch den Verein ecobau periodisch
Uberprift und nachgefihrt. Anlass fiir eine Nachfiihrung sind gewéhnlich neue Erkenntnisse bei
der Bewertung der Umweltwirkungen von Baumaterialien. Dies kann die umwelt- und gesund-
heitsrelevanten Kriterien betreffen (s. Kapitel 3), die Bewertung selbst (s. Kapitel 4) aber auch die
spezifischen Bewertungskriterien der einzelnen Produktegruppen (s. Anhang 3). Verdnderungen
bei den Werten der grauen Energie gemdss KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung , Okobilanzdaten im
Baubereich” kénnen zudem die Zielwerte fir die graue Energie (s. Anhang 2) beeinflussen. Aktu-
alisierungen in dieser Methodik und insbesondere in den Anhdngen werden fortlaufend auf
www.ecobau.ch publiziert.

Die Anderungen kénnen alle Planungsinstrumente beeinflussen. Die Nachfiihrung des ecoBKP
und der ecoDevis erfolgt jeweils gleichzeitig, i.d.R. anfangs Kalenderjahr. Bei der ecoProdukte-
liste bleiben die Auszeichnungen jeweils bis zum Ablauf des Zertifikats giltig.

Ergdnzend zur ,Methodik Baumaterialien ecobau” kénnen Bauprodukte auch anhand von alter-
nativen Systemen bewertet werden. Dies bietet sich dann an, wenn eine Produktgruppe nicht
Gegenstand der ,,Methodik Baumaterialien ecobau” ist und fiir die Produktgruppe ein geeignetes
alternatives Bewertungssystem existiert. Dieses ist geeignet, wenn die relevanten ékologischen
Merkmale dieser Methodik abgedeckt werden. Die beriicksichtigten alternativen Bewertungssys-
teme und die Gleichwertigkeit mit den Planungsinstrumenten von ecobau sind in Anhang 4 do-
kumentiert.

Fir die Bewertungen von Materialien und Bauprodukten ist die jeweils aktuelle ,Methodik Bau-
materialien ecobau” massgebend. Uber Abweichungen von dieser Methodik und die Eignung von
alternativen Bewertungssystemen entscheidet der Fachbereich Material des Vereins ecobau. Die
Entscheide werden dokumentiert und kénnen auf Anfrage eingesehen werden.
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7 Anhdnge

Anhang 1

Beschreibung der 6kologischen Kriterien

Graue Energie

Die graue Energie ist die wesentliche Leitgrésse zur Beurteilung der Umweltbelastungen bei der
Herstellung von Baumaterialien. Die graue Energie wird in der Regel gemdss den Regeln fir die
Okobilanzierung von Baustoffen und Bauprodukten in der Schweiz berechnet®. Die wichtigsten
nach diesen Regeln berechneten Werte sind in der KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung ,, Okobilanz-
daten im Baubereich”® aufgefihrt. Die Excel-Version der Empfehlung enthdlt zuséatzlich Daten,
die Hersteller oder Branchen spezifisch flr ihre Materialien/Produkte berechnet und eintragen

lassen haben.

Fir die Bewertung nach der ,Methodik Baumaterialien ecobau” werden primdr die Daten aus der
jeweils aktuellen Empfehlung ., Okobilanzdaten im Baubereich” verwendet, falls vorhanden, der
hersteller- bzw. produktspezifische Wert. Berlicksichtigt wird die graue Energie fir die Herstel-
lung und Entsorgung der Baumaterialien; das entspricht den Werten in der Spalte Primdrener-
gie/nicht erneuerbar/Total. Die Werte fiir die graue Energie werden periodisch nachgefiihrt. Ein
vorhandener Wert wird angepasst, wenn sich aufgrund neuer, gesicherter Erkenntnisse zeigt,
dass er veraltet ist. Voraussetzung hierfir ist, dass die Berechnungen gemdss den Regeln fir die
Okobilanzierung von Baustoffen und Bauprodukten in der Schweiz erfolgt (s. www.ecobau.ch >
Instrumente > ékobilonzen). FGr Holzwerkstoffe, deren Holzarten und Herkunft bekannt ist,
kann die graue Energie mit dem Holzrechner berechnet werden (www.treeze.ch/de/rechner).

Fehlen fir ein Baumaterial Werte in der Empfehlung, so werden die Daten aus der Datenbank
ecoinvent verwendet (cumulative energy demand fossil, nuclear, primary forest). Sind auch in
ecoinvent keine Daten vorhanden, werden Werte aus Umwelt-Produktedeklarationen (EPD) ver-
wendet. Diese Daten werden auf ihre Plausibilitdt geprift und geméss den Regeln fiir die Okobi-
lanzierung von Baustoffen und Bauprodukten in der Schweiz abgeglichen. Fiir weitere Baumate-
rialien, zu denen keine Daten bezlglich grauer Energie vorliegen, wird anhand von chemisch-
technischen Analogieliberlegungen und den Sachbilanzdaten in ecoinvent ein Wert abgeschdétzt.
Ist dies nicht méglich, wird die graue Energie bei der Bewertung nicht berlcksichtigt.

Nachhaltige Rohstoffgewinnung von Holz

Walder haben vielfdltige, fir Mensch und Umwelt wichtige Funktionen. Trotzdem sind sie be-
droht. Wald-brénde durch Ubernutzung, illegaler Holzschlag und Umwandlung in Soja- oder
Palmélplantagen sind dabei die gréssten Bedrohungen. Die folgenden Holzlabels kennzeichnen
Holz und Holzwerkstoffe, die aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen:

e Label ,Schweizer Holz”: Es weist den Schweizer Ursprung des Holzes nach. Die Schweizer
Waldbesitzer bewirtschaften ihre Wélder nachhaltig. Alles Holz, das in Schweizer Wdéldern ge-
wachsen ist und in der Schweiz oder im Firstentum Liechtenstein ver-
arbeitet wird, kann mit dem Label markiert werden. Bei gemischten @
Produkten darf héchsten 20 % des Holzes ausldndischer Herkunft
sein. Dies gilt jedoch nur, wenn das importierte Holz aus vergleichbaren Produktionsregionen
stammt und mit einem Label flr nachhaltige Produktion oder fiir eine kontrollierte Herkunft

SCHWEIZER
HOLZ

5 www.ecobau.ch -> Instrumente -> Okobilanzen -> fiir Produktehersteller
6 Okobilanzdaten im Baubereich; KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung 2009/1:2016, www.kbob.ch
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versehen ist.
Weitere Informationen unter www.holz-bois-legno.ch/de

e PEFC-Label: Das Zertifizierungssystem PEFC geht auf die Umweltkonferenz /\
von Rio zurlck. Es basiert inhaltlich auf den Beschllissen, die an den Minis- "
terkonferenzen zum Schutz der Wdlder in Europa (Helsinki 1993, Lissabon ‘ ’
1998) von 37 Nationen im paneuropdischen Prozess verabschiedet wurden. }
Durch unabhdngige Zertifizierungsgesellschaften wird sichergestellt, dass PEFC
die Wdlder nach den PEFC-Standards 6kologisch, 6konomisch und sozial
nachhaltig bewirtschaftet werden.

Weitere Informationen unter www.pefc.ch

e FSC-Label: Das FSC-Zertifikat wird vom Weltforstrat FSC (Forest Stewardship ®
Council) vergeben. Der FSC hat Prinzipien und Kriterien fir die umwelt- und
sozialvertrdgliche Waldbewirtschaftung aufgestellt. Sie miissen weltweit von
allen zertifizierten Organisationen eingehalten werden. Das FSC-Label weist
dem-zufolge nach, dass Holz aus umwelt- und sozialvertrdglich bewirtschaf- FSC
teten Wdldern stammt. Ein Holzprodukt darf das FSC-Label nur tragen, wenn
sichergestellt ist, dass das Holz auch tatsdchlich aus einem FSC-Wald kommt.

Weitere Informationen unter: ch.fsc.org/de-ch

Ein Nachweis, dass Holz und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen, kann
mit einer der folgenden Varianten erbracht werden (s. auch Abbildungen 7 und 8):

e Der Handler oder Produzent, der das Produkt auf die Baustelle liefert, verflgt Gber das Label
~Schweizer Holz"” oder ein CoC-Zertifikat fur FSC oder PEFC.

¢ Alle Lieferanten, die ein fertiges Produkt an einen Hdndler liefern, verfligen Gber das Label
»Schweizer Holz"” oder ein CoC-Zertifikat fur FSC oder PEFC. Der Handler darf dem Produkt z.
B. einen neuen Namen geben oder das Produkt neu verpacken. Auf dem Lieferschein oder ei-
nem anderen auftragsbezogenen Dokument muss der Handler bestdtigen, dass das Produkt
nur von Lieferanten mit dem entsprechenden Zertifikat eingekauft wurde.

e Bezieht der Handler das Produkt von Lieferanten mit einem Zertifikat und solchen ohne Zerti-
fikat, muss er zusdtzlich mit Selbstdeklaration bestdatigen, dass er die beiden Produktvarian-
ten getrennt lagert.

o Alle Lieferanten, die einem Produzenten die fir das Produkt erforderlichen Waldkomponenten
liefern, verfligen Uber das Label ,,Schweizer Holz" oder ein CoC-Zertifikat fiir FSC oder PEFC.
Auf dem Lieferschein oder einem anderen auftragsbezogenen Dokument muss der Produzent
bestdtigen, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten von Lieferanten mit dem entspre-
chenden Zertifikat hergestellt wurde.

e Bezieht der Produzent die Waldkomponenten von Lieferanten mit einem Zertifikat und sol-
chen ohne Zertifikat, muss er zusdtzlich mit Selbstdeklaration bestdtigen, dass er die Wald-
komponenten aus nachhaltiger Waldwirtschaft und die anderen getrennt lagert.
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Nachweis nachhaltige Waldwirtschaft
fur Handler eines fertigen Produkts

Deklaration Holzherkunft
und Holzart

Zertifikat CoC beim
Handler vorhanden?

erfallt

Zertifikat CoC bei den Lieferanten
des Produkts vorhanden?

[

|

JA
d.h. das Produkt wird nur
von Lieferanten mit Zertifikat
CoC bezogen und immer mit
Zertifikat eingekauft

Bild 7: Méglichkeiten fir den Nachweis einer nachhaltigen Waldwirtschaft fir Handler

TEILWEISE

a) das Produkt kann von Lieferanten mit
Zertifikat CoC bezogen werden und wird immer
mit Zertifikat eingekauft, es wird aber auch von

Lieferanten ohne Zertifikat CoC bezogen

b) das Produkt wird nur von Lieferanten mit
CoC bezogen, jedoch nur teilweise mit
Zertifikat eingekauft

Wird eine getrennte Lagerhaltung fir
das Produkt von Lieferanten mit CoC und
von denjenigen ohne CoC gefihrt?

Nachweis nachhaltige Waldwirtschaft
fir Produzenten eines Produkts

Deklaration Holzherkunft
und Holzart

Zertifikat CoC beim
Produzenten vorhanden?

erfillt

Zertifikat CoC bei den Lieferanten der
Waldkomponenten fiir das Produkt vorhanden?

NEIN
bei keinem Lieferanten

JA
d.h. alle Waldkomponenten
werden nur von Lieferanten mit
Zertifikat CoC bezogen und
immer mit Zertifikat eingekauft

Bild 8: Méglichkeiten fir den Nachweis einer nachhaltigen Waldwirtschaft fir Produzenten

TEILWEISE
a) alle Waldkomponenten kénnen von Lieferanten
mit Zertifikat CoC bezogen werden und werden
mit Zertifikat eingekauft, sie werden aber auch
von Lieferanten ohne Zertifikat CoC bezogen
b) alle Waldkomponenten werden von Lieferanten
mit Zertifikat CoC bezogen, von diesen
jedoch nur teilweise mit Zertifikat eingekauft

Wird eine getrennte Lagerhaltung fiir
die Waldkomponenten von Lieferanten mit
CoC und von denjenigen ohne CoC gefiihrt?

erfullt nicht erfallt

NEIN
d.h. fiir alle oder fiir einzelne
Waldkomponenten verfiigen die
Lieferanten Gber kein Zertifikat CoC
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Nachhaltige Rohstoffgewinnung bei Beton

Bei der Herstellung von Beton leisten der Einsatz von rezyklierten Gesteinskérnungen aus Beton-
oder Mischabbruch einen wesentlichen Beitrag zur Schonung der Ressourcen.

Es werden 2 Klassen von Recyclingbeton unterschieden:
e 1. Prioritdt: Recyclingbetonklassen RC-C50, RC-M40
e 2. Prioritat: Recyclingbetonklassen RC-C25, RC-M10

Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile

Bestandteile werden dann als umwelt- und gesundheitsrelevant betrachtet, wenn sie unter die
Gefahren-kennzeichnung nach EU-Recht (H-Sdtze, Einstufung gemdss Verordnung (EG) Nr.
1272/2008) fallen oder ein erhdhtes Treibhauspotential aufweisen. Bei den Gefahrenkennzeich-
nungen sind die H-Sdtze fir die Gefdhrdung der Gewdsser, der Ozonschicht und die humantoxi-
kologischen Eigenschaften gemdss Tabelle 9 massgebend.
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H-Satz Beschreibung Geringe Hohe
Gefdhrdung Gefdhrdung

Gesundheitsgefahren

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken

H301 Giftig bei Verschlucken

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken

H340 Kann genetische Defekte verursachen

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H350 Kann Krebs erzeugen

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintréchtigen oder das Kind im Mutterleib schddigen

H360F  Kann die Fruchtbarkeit beeintréchtigen

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen; kann das Kind im Mutterleib schadi-
gen

H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen; kann vermutlich das Kind im Mutter-
leib schddigen

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schddigen; kann vermutlich die Fruchtbarkeit be-
eintrdchtigen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib
schddigen

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen

H361d  Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schdadigen

H361fd  Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen;
kann vermutlich das Kind im Mutterleib schddigen

H362 Kann Sduglinge tber die Muttermilch schddigen

H370 Schadigt die Organe

H371 Kann die Organe schadigen

H372 Schddigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition

H373 Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition

Umweltgefahren

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H4M Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H412 Schadlich far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H413 Kann fur Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung

H420 Schddigt die 6ffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der
dGusseren Atmosphdre

Tabelle 9: Beschreibung der fur die ,,Methodik Baumaterialien ecobau” relevanten H-S&tze gemdss EU-Recht

Pastdse und flissige Baustoffe der Produktgruppen 06, 08b, 11c und 15 werden im verarbeitungs-
fahigen Zustand, so wie sie auf die Baustelle geliefert werden, hinsichtlich ihrer gesundheitsrele-
vanten Bestandteile beurteilt. Es handelt sich um Bestandteile, die grundsdtzlich wahrend der
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Verarbeitung auf der Baustelle oder der Nutzung emittiert werden kénnen. Die umweltrelevan-
ten Bestandteile von pastdsen und flissigen Baustoffen werden am ausgehdrteten Produkt be-
urteilt.

Die Beurteilung der librigen Baustoffe erfolgt am ausgehdrteten Produkt. Massgebend sind die
gesundheits- und umweltrelevanten Bestandteile, die im ausgehdrteten Produkt chemisch nicht
gebunden vorliegen und damit grundsdtzlich in die Umwelt gelangen kénnen. Nicht massge-
bend sind umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Ausgangsmaterialien, die durch
Abbinden oder Aushdrten in eine andere chemische Form Uberfihrt werden (z. B. Zement in Be-
ton oder Monomere bei Kunststoffen).

Der Eintrag von umwelt- und gesundheitsschddigenden Stoffen in den Baustoffkreislauf soll
mdglichst vermieden werden. Sind solche Stoffe in Bauprodukten vorhanden, besteht ein be-
stimmtes Gefdhrdungspotenzial, entweder fir die Umwelt oder die Menschen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Beeintrdchtigung von Mensch oder Umwelt auftritt, wird grundsdtzlich nicht
berticksichtigt, sondern nur die Anwesenheit solcher Stoffe in einem Material. Fiir bewitterte Bi-
tumen- und EPDM-Dichtungsbahnen kénnen jedoch alternativ mittels Emissionstest und einer
Simulation die Auswirkungen auf die Gewdsser beurteilt werden (s. emissionsbasierte Bewer-
tung).

Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile sind vorwiegend in Kunststoffprodukten vor-
handen, z.B. als Flammschutzmittel von Warmeddmmstoffen, Katalysatoren in Polyurethan-
und Silikonharzprodukten oder Stabilisatoren in PVC-Produkten.

Bei den Treibgasen werden nur Stoffe mit einem Treibhauspotential GWP100 = 100 kg CO2-Aqui-
valent betrachtet. Die Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphdre fiihrt zur Erwdr-
mung der bodennahen Luftschichten (Treibhauseffekt). Das (relative) Treibhauspotential (Global
warming potential, GWP) oder CO2-Aquivalent einer chemischen Verbindung ist eine Masszahl
fur ihren relativen Beitrag zum Treibhauseffekt, also ihre mittlere Erwdrmungswirkung der Erdat-
mosphdre Gber einen bestimmten Zeitraum. Sie gibt damit an, wie viel eine festgelegte Masse
eines Treibhausgases im Vergleich zur entsprechenden Menge CO2 zur globalen Erwdrmung bei-
tragt. Das Treibhauspotenzial eines Stoffes wird stets im Vergleich zum Treib-hauspotenzial von
Kohlendioxid (CO2) angegeben, das heisst, treibhauswirksame Emissionen werden als Kohlendi-
oxid-(CO2)-Aquivalente ausgedriickt. Da die Treibhausgase unterschiedlich lange in der Atmo-
sphdre verweilen, muss der GWP-Wert auf einen Zeitraum bezogen werden. Fir die Charakteri-
sierung der Beitrdge zum GWP wird ein Zeitraum von 100 Jahren zugrunde gelegt (GWP100). Im
Weiteren wird Gber Wirkungsfaktoren beschrieben, in welchem Ausmass verschiedene Stoffe
zum Treibhauspotenzial beitragen. Uber den Zeitraum von 100 Jahren betrachtet, hat Methan
bei gleicher Masse bspw. den 25-fachen Wirkungsfaktor im Vergleich zu CO2. Damit betrégt das
CO2-Aquivalent von Methan 25. Das bedeutet, Methan tragt bei gleicher Masse 25-mal mehr
zum Treibhauseffekt bei als CO2 (mit dem GWP-Wert von 1).

Biozide

Biozide sind Wirkstoffe, die dazu dienen, auf chemischem oder biologischem Weg potenzielle
Schadorganismen abzuschrecken, unschddlich zu machen, abzutéten oder in anderer Weise
Schddigungen durch sie zu verhindern. Sie kdnnen durch Ausschwemmung in Gewdsser oder in
den Boden gelangen und dort lebende Organismen schddigen. Im Extremfall kénnen unsachge-
mdss eingesetzte Biozide auch beim Menschen gesundheitliche Beeintrdchtigungen hervorrufen.

Biozide sind ebenfalls mit H-Sdtzen gekennzeichnet. Sie werden jedoch aufgrund der hohen Um-
weltrelevanz als eigenstdndiges Merkmal betrachtet.

Biozide (inkl. Nanosilber) werden zur Film-Konservierung z. B. in Anstrichstoffen, Aussenputzen,
Klebstoffen, Fugendichtungsmassen und als Holzschutzmittel eingesetzt. In sehr geringen Kon-
zentrationen dienen sie auch der Topf-Konservierung. Bei einem Einsatz als Filmschutzmittel
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gewdhrleisten sie in der Regel nur einen kurzzeitigen Schutz. Durch den vermehrten Einsatz von
verkapselten Bioziden (z. B. in Fassadenfarben) wird einer raschen Auswaschung entgegenge-
wirkt. Fir Aussenputze kénnen deshalb mittels Emissionstest und einer Simulation die Auswir-
kungen auf die Gewdsser beurteilt werden (s. emissionsbasierte Bewertung).

Biozide werden wie folgt beurteilt:

e Fir alle Produktegruppen mit der Frage nach dem Biozidgehalt der Produkte (PG 02¢, 06, 14q,
14b, 16) gilt, dass der Hersteller eine Volldeklaration der enthaltenen Biozide angeben muss.
Diese umfasst den Namen des Biozids und den Gehalt in der verkaufsfertigen Mischung.

¢ Die Frage ,Biozide?” in den Entscheidungsbdumen wird mit ,,Vorhanden” beantwortet, falls
ein Produkt einen Filmschutz enthdalt.
e Ein Produkt wird als solches mit Filmschutz eingestuft, wenn:

¢ mindestens einer der enthaltenen Wirkstoffe nur als Filmschutzmittel oder als Holz-
schutzmittel zugelassen ist oder

¢ mindestens eines der enthaltenen Biozide ein Insektizid ist oder

¢ die Summe der enthaltenen Wirkstoffe grosser als 0.04 Massen-% ist.

e Ein Produkt wird als eines mit Topf-Konservierung eingestuft, wenn:

¢ alle enthaltenen Wirkstoffe als Topf-Konservierungsmittel genehmigt oder in Abkldrung
sind und

¢ die Summe der enthaltenen Wirkstoffe maximal 0.04 Massen-% betrdgt.

Abspaltprodukte

Durch die chemische Reaktion wéhrend der Aushdrtung von Silikon-Dichtungsmassen oder -
Klebstoffen entstehen je nach Vernetzungstyp unterschiedliche Abspaltprodukte. Diese emittie-
ren wdhrend der Verarbeitungs- und je nach Situation auch noch wdhrend der Nutzungsphase.
Insbesondere die folgenden chemischen Verbindungen enthalten gesundheitsrelevante Bestand-
teile:

2-Butanonoxim CAS-Nr. 96-29-7 H301, H312, H315, H317, H318, H336, H350, H370, H373

Acetonoxim CAS-Nr. 127-06-0 H317, H318, H351, (H373)

In Innenrdumen bewirken sie gesundheitliche Beeintrdchtigungen und Geruchsbeldstigungen.

Lésemittelgehalt

Gemdss Richtlinie 2004/42/EG sind Lésemittel wie folgt definiert: VOC (volatile organic com-
pounds) mit einem Anfangssiedepunkt von héchstens 250 °C bei 101,3 kPa, die allein oder in Ver-
bindung mit anderen Stoffen zur Auflésung oder Verdiinnung von Rohstoffen, Produkten oder
Abfallstoffen, als Reinigungsmittel zur Auflésung von Verschmutzungen, als Dispersionsmittel,
als Mittel zur Regulierung der Viskositdt oder der Oberfldchenspannung, als Weichmacher oder
als Konservierungsstoff verwendet werden. Benzylalkohol wird auch zu den Lésemitteln gezdhlt.

Im Aussenraum flUhren Lésemittel zusammen mit Stickoxiden zur Bildung von Ozon. In Innenrdu-
men bewirken sie gesundheitliche Beeintrdchtigungen und Geruchsbeldstigungen.

Losemittel kdnnen in Anstrichstoffen, Imprédgnierungen, Versiegelungen, (")Ien, Wachsen, Kleb-
stoffen, Spachtelmassen, Reinigungsmitteln usw. vorkommen. Fir die meisten Anwendungen
gibt es wasserverdiinnbare Produkte oder solche ohne Lésemittel. Besonders Leindlprodukte, Ol-
farben, Bodendle, Holzwachse usw. kédnnen Lésemittel enthalten.
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Formaldehydemissionen

Formaldehyd ist bei Zimmertemperatur ein farbloses Gas. Es wird als Bestandteil von Kunstharz-
Bindemitteln eingesetzt. Formaldehyd ist jedoch auch ein natirlicher Bestandteil von Holz. Der
Gehalt an freiem Formaldehyd in Holzwerkstoffen wird anhand der Formaldehyd-Ausgleichskon-
zentration nach der Prifkammermethode (EN 717-1) beurteilt.

Bei erhéhter Raumluftbelastung kann Formaldehyd Reizungen der oberen Atemwege und der
Augen verursachen. Bei chronischer Exposition kommen unspezifische Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, Midigkeit und Unwohlsein dazu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wertet

Formaldehyd als wahrscheinliches Humankanzerogen mittlerer Gefdhrlichkeit.

Holzwerkstoffe kénnen je nach verwendetem Bindemittel die Innenraumluft mit Formaldehyd
belasten. Die Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft Lignum fiihrt eine Liste
von Holzwerkstoffen mit geringer Formaldehydemission, die zur Verwendung im Innenraum ge-
eignet sind (www.lignum.ch/holz_a_z/raumluftqualitaet/).

Die Eignung (LIGNUM Anwendung 1) ist wie folgt definiert:
e Formaldehydfrei verleimte Produkte (PMDI, PU/PUR, EPI, PVAc)

o UF/MUF/PF verleimte Produkte mit allseitig aufgebrachter diffusionsdichter Beschichtung
(z.B. Melaminharzbeschichtung)

e UF/MUF/PF verleimte Produkte mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration = 0,02 ppm.
Nachweis der Formaldehydausgleichskonzentration nach der Prifkammermethode (EN 717-

1).

Bei Produkten mit Beschichtungen ist folgendes zu beachten:

e Werkseitige Beschichtung: Bei einer allseitigen diffusionsdichten Beschichtung ab Werk kén-
nen als Trdgerplatten mit MUF-/UF-Harz verleimte Produkte verwendet werden. Werden nur

die Fldchen im Werk diffusionsdicht beschichtet, die Kanten hingegen nicht, so missen die
Trdgerplatten eine Formaldehyd-Ausgleichskonzentration = 0,03 ppm aufweisen.

¢ Handwerkliche Beschichtung: Die Trdgerplatten missen eine Formaldehyd-Ausgleichskon-
zentration = 0,03 ppm aufweisen.

Im Weiteren werden auch Mineralfaserddmmstoffe teilweise mit formaldehydhaltigen Bindemit-
teln hergestellt. Diese Mineralfaserddmmstoffe, kénnen zur Formaldehydbelastung von Innen-
rdumen beitragen. Dies ist dann der Fall, wenn sich der Ddmmstoff raumseitig der Luftdichtig-
keitsschicht befindet, d.h. ein Aus-tausch mit der Raumluft von beheizten Innenrdumen
stattfinden kann.

Das Einhalten der Anforderung an Mineralfaserddmmstoffe (s. Kapitel 4.5) kann wie folgt nach-
gewiesen werden:

¢ Verwendung von formaldehydfreien Bindemitteln

e Prifkammermessung gemdss CEN/TS 16516 mit folgenden Prdazisierungen:
¢ Materialbeprobung und gasdichte Verpackung spdtestens 1 Tag nach der Produktion
e Beginn der Prifkammermessung spdtestens 3 Tage nach der Materialbeprobung
¢ Messung der Formaldehyd-Emission am Tag 3 der Prifkammermessung
o flachenspezifischer Luftdurchfluss 0.5 m3/(m2*h)
e Prifkammermessung durch ein akkreditiertes Labor
Fir einen positiven Nachweis muss der Messwert aus der Prifkammermessung am Tag 3

den Wert von 24 ng/m3 unterschreiten. Der Nachweis muss fiir jedes einzelne Produkt mit
einer positiv getesteten Materialprobe erbracht und alle drei Jahre erneuert werden.
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Akustikputzsysteme kénnen Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Substanzen enthalten.
Solche Putze haben systembedingt grosse Oberfldchen, tber die allfdllig enthaltenes Formalde-
hyd in den Konservierungsmitteln abgegeben werden kann.

Emissionsstandards

Verschiedene Label-Organisationen priifen die Produkte unter anderem in Bezug auf den Lése-
mittelgehalt und/oder in Bezug auf die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile. Ta-
belle 10 zeigt Labels, die von ecobau fir einzelne Produktgruppen (vgl. Tabelle 1, Kap. 3.1) als
gleichwertig zu den eigenen &kologischen Kriterien betrachtet werden kénnen.

Label Signet Gleichwertigkeit
EMICODE EC1 oder EC1 plus JEMICS Gleichwertig zu Merkmal ,, Lésemittelgehalt”
. . @(" O«\
insbesondere fir Verlegewerkstoffe und
Fugendichtungsmassen w%ECI IS
2 S
Missiot™

GuT-Signet ] Gleichwertig zu Merkmal ,,umwelt- und gesund-
fur Teppiche ﬂ heitsrelevante Bestandteile”

| S |
FSHBZ-Gutesiegel G”"‘ S|E l Gleichwertig zu Merkmal ,,umwelt- und gesund-
fir Mértel- und Betonzusatzmittel lobel do qualité Sigillediquelita  hejtsrelevante Bestandteile”

-

EU Ecolabel € Gleichwertig zu Merkmal ,,umwelt- und gesund-
flr Schaléle \(’ heitsrelevante Bestandteile”
(Produktgruppe Schmiermittel) SN

Ecolabel
Label eco-Institut QCO Gleichwertig zu Merkmal ,, Lésemittelgehalt”
fir Mértel, Putze und Klebstoffe ol

TESTED PRODUCT
10 0808 - 47110 - 001

Tabelle 10: Labels mit gleichwertigen 6kologischen Kriterien

Emittierbare Schwermetalle

Aus metallischen Materialien an der Gebdudehiille kénnen durch atmosphdrische Schadstoffe
,saurer Regen”) und Witterungseinflisse langsam Schwermetalle herausgeldst werden. Die
lange Lebensdauer von Metallen hat zur Folge, dass die Emissionen Gber Jahrzehnte andauern.
Sie filhren zu hohen Metallgehalten in Béden, Gewdssern und Sedimenten. Blei gehért zu den
Stoffen mit besonders schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen.

Das grésste Belastungspotenzial fiir Béden und Gewdsser weisen Kupfer-, Titanzink- und ver-
zinkte Stahlbleche sowie Blei auf (s. auch Gewdsserschutzverordnung GSchV). Dies gilt fir
blanke, d. h. unbeschichtete Bleche, und fur alle Arten von vorpatinierten Blechen. Blei kann z.
B. in Schallddmmfolien sowie in Lappen zur Firstausbildung oder zur Fenstereinfassung vorhan-
den sein.

Sind Kupfer-, Titanzink- und verzinkte Stahlbleche mit einer Beschichtung ausreichend gegen die
Verwitterung geschitzt, so diirfen sie auch im Aussenraum angewendet werden. Einen ausrei-
chenden Schutz bieten Beschichtungen, sofern sie bei bewitterter Exposition in unserem Klima
(Korrosivitatskategorie C3 gemdss EN 12944) eine Lebensdauer von > 30 Jahren aufweisen.

Neben metallischen Materialien kénnen auch Produkte aus Kautschuk Zink emittieren. Dies be-
trifft insbesondere bewitterte Dichtungsbahnen aus EPDM. Mittels Emissionstest und einer
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Simulation kénnen die Auswirkungen auf die Gewdsser beurteilt werden (s. emissionsbasierte Be-
wertung).

Emissionsbasierte Bewertung

Fiir Aussenputze mit Bioziden zur Filmkonservierung sowie bewitterten Bitumen- und EPDM-
Dichtungsbahnen mit umweltrelevanten Bestandteilen und emittierbaren Schwermetallen kén-
nen mittels Laboruntersuchung und einer Simulation der Emissionen die Auswirkungen eines
Produkts auf die Gewdsserbelastung nachgewiesen werden. Der Ablauf des Nachweises gestal-
tet sich wie folgt:

e Die Prifung der Auslaugung von relevanten Stoffen erfolgt in einem akkreditierten Labor:
e Fir Aussenputze gemdss DIN EN 16105 (Immersionstest).
e Fir Dichtungsbahnen gemdss DIN CEN/TS 16637-2 (horizontale dynamische Oberfld-
chenauslaugprifung DSLT).

¢ Simulation der aus der Laborprifung resultierenden Konzentrationen der relevanten Stoffe im
Gewdsser mit der Software COMLEAM.

¢ Bewertung anhand der ermittelten Risikoquotienten (Verhdltnis zwischen der Konzentration
im Gewdsser und anerkannten Beurteilungswerten) fiir chronische und akute Toxizitdt ge-
mdss folgendem Schema:

Werden folgende Risikoquotienten

Ja
wahrend 100% der Zeit unterschritten? » Stufe 1
RQ akut = 1, RQchronisch =1
Nein
A
Werden folgende Risikoquotienten Ja
wahrend 100% der Zeit unterschritten? —» Stufe 2
RQ akut = 5, RQchronisch =5
Nein
Stufe 3

Bild 9: Bewertungsschema fiir die emissionsbasierte Bewertung

Das detaillierte Vorgehen ist im Handbuch zur emissionsbasierten Bewertung beschrieben.

Entsorgung

Neben der Herstellung und der Nutzung von Gebduden kann auch deren Rickbau die Umwelt
erheblich belasten. Deshalb ist zur Schonung der Ressourcen eine méglichst hohe Verwertungs-
quote beim Riickbau erstrebenswert. Die nicht verwertbaren Materialien sollen so entsorgt wer-
den kénnen, dass sie Béden, Gewdsser und die Luft méglichst wenig belasten. Dies kann je nach
Baustoff unterschiedlich gewdhrleistet werden:

Der Baustoff kann der Wiederverwertung zugefiihrt werden, was unter folgenden Bedingungen
erfillt ist:
e Die Verwertung ist 6kologisch sinnvoll

und

¢ die Hauptbestandteile des Baustoffs kénnen stofflich verwertet werden
und
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e es bestehen sowohl eine funktionierende Logistik als auch eine ausgereifte Technologie und
die konkreten Riicknahmebedingungen (Materialanforderungen, Anforderungen an die Ver-
packung, Ricknahmestellen, Kosten fir den Bauherrn usw.) kénnen auf Anfrage bekannt ge-
geben werden.

Hinweis: Bei (neueren) Produkten, die aktuell noch nicht in die Entsorgung gelangen, wird
noch keine funktionierende Logistik und Technologie fiir die Verarbeitung von Rickbaumate-
rial verlangt. Hingegen missen bereits heute die Logistik und die Technik fiir die Verarbeitung
des auf der Baustelle anfallenden Verschnitts vorhanden sein.

Der Baustoff kann ,unschddlich’ in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt werden, was un-

ter folgenden Bedingungen erfillt ist:

e Der Baustoff ist brennbar (VKF Klassierung 3 bis 5, Klassierung nach SN EN 13501-1 B bis E)
und

o er enthdlt keine halogenhaltigen Rezepturbestandteile

Der Baustoff kann auf einer Deponie Typ B gemdss VVEA (ehemals Inertstoffdeponie) abgela-

gert wer-den, was unter folgenden Bedingungen erfullt ist:

o Der Baustoff ist nicht brennbar (VKF Klassierung 6/6q, Klassierung nach SN EN 13501-1 A1/A2)
und

o der Anteil gesteinsdhnliches Material betrdgt > 95 Massen-% bzw. der organische Anteil be-
tragt = 5 Massen-%.
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Anhang 2

Verwendungszwecke im ecoDevis und Zielwerte Graue Energie

s. separates Dokument

Anhang 3

Bewertungskriterien nach Produktegruppen (PG)

s. separates Dokument

Anhang 4

Alternative Bewertungssysteme

s. separates Dokument

Anhang 5

Paritdtische Lebensdauertabelle

s. separates Dokument
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